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Abstrakt: Wyznaczono współczynniki przepuszczalności składników biogazu (CH4 i CO
2) dla dwóch membran, wykonanych odpowiednio z tlenku polifenylu (PPO 70) oraz
bezwodnika diftalowego i diaminy AE 55). Badania prowadzono dla czystych gazów i
ich mieszanin w płaskich membranach polimerowych. Stwierdzono, że dla obu
membran lepiej permeującym gazem jest CO2. Współczynnik permeacji tego gazu
wyniósł 150 barrerów dla PPO 70 oraz 162,6 barrera dla AE 55, a idealny współczynnik
rozdziału (α*CO2/CH4), odpowiednio 2,46 i 6,3.
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